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         产品名称     产品名称     产品名称     产品名称：    ：    ：    ：    EVAEVAEVAEVA18181818JJJJ3333
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    分析项目分析项目分析项目分析项目

    指标指标指标指标

    检验结果检验结果检验结果检验结果     试验方法试验方法试验方法试验方法

 颗粒外观 (色粒 )       个/Kg  ≤20  ≤40  0  SH/T1541-2006

 熔体质量流动速率    g/10min  1.8-3.8  1.8-3.8  2.8  GB/T3682-2000

 VA含量                  %  17.0-19.0  16.0-20.0  18  SH/T1591-1994

 *熔融温度            ℃  报告  报告  -  GB/T19466.3

 *密度               g/cm  报告  报告  -  GB/T1033.1-2008

    备注备注备注备注

    质量检查员质量检查员质量检查员质量检查员  车金凤     产品等级产品等级产品等级产品等级  优等品

    取样日期取样日期取样日期取样日期  2015/12/26     采样地点采样地点采样地点采样地点  BN-1851C

    分析日期分析日期分析日期分析日期  2015/12/27     产品批号产品批号产品批号产品批号  151226B1C

    优等品优等品优等品优等品     合格品合格品合格品合格品

 颗粒外观(黑粒)       个/Kg  0  0  0  SH/T1541-2006

 颗粒外观（拖尾粒)    个/Kg  ≤20  ≤40  1  SH/T1541-2006

 颗粒外观(大粒和小粒) g/Kg  ≤10  ≤20  0.30  SH/T1541-2006

 颗粒外观（絮状物)    g/Kg  ≤0.02  ≤0.05  0.00  SH/T1541-2006
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注：标记*的分析项目为非出厂检验项目


