
MFR(190℃/2.16kg，g/10min) 3.0～4.2 3.4 Q/SH.SEB.EVA052

色粒(个/kg) ≤3 0 Q/SH.SEB.EVA051

异物(个/kg) ≤0 0 Q/SH.SEB.EVA051

拖尾粒(个/kg) ≤10 1 Q/SH.SEB.EVA051

晶点(>300um,个/1200cm2) ≤20 2 Q/SH.SEB.EVA039

VA含量(%) 26.0～30.0 28.8 GB/T 30925

产品质量合格证

江苏斯尔邦石化有限公司

产品名称：

采样地点：

产品批号：

产品牌号：

采样时间：

记录编号：

签发日期：

分析项目 质量指标 实测结果 试验方法

2017-12-19 01:20 2017-12-21 10:25

EVA(成品)

QR-ZJZX-1619-2017

V6220K

171219/22D

风送22-PK-5130-SP-5103

JSPC/MR-QC-091

备注：

判定结果 质量检查员 质量合格专用章

一等品


