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熔融指数                          

熔融指数                          熔融指数                          
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gm/10 min gm/10 min 
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注释 :

客户采购订单 : 4000112292             

销售订单/项目 : 1000247267 / 10 产品牌号 : 2420K

提单号码 : 8000622953 船名或车牌 : 粤L6310/MSKU6252480

发货日期 : 2015-07-21

批次号 : LDOG100412

页码 1 / 1 2015-07-22 10:09:04

产品名称

产品名称产品名称

产品名称 : 低密度聚乙烯

: 低密度聚乙烯: 低密度聚乙烯

: 低密度聚乙烯

产品规格

产品规格产品规格

产品规格 : LD006 / 1000

: LD006 / 1000: LD006 / 1000

: LD006 / 1000

送至:

广东省 广州市

高新技术产业开发区科学城科丰路33号

金发科技股份有限公司

质量分析报告


